ImplaCem in Siringa Automix

Cemento a base di polimeri urtano-acrilici, privo di eugenolo, per cementazioni implantari
Non-eugenol, acrylic-urethane polymer based cement for implant luting

= PRECISION

‘(-*’ Verificare I'adattabilita, I'occlusione ed i contatti prossimali.
Completare tutte le operazioni di rifinitura.

Check fit, occlusion and proximal contacts.

Complete all finishing procedures.

Asciugare ed isolare i monconi preparati. Non & necessaria
un’asciugatura completa, tuttavia ogni contaminazione dovrebbe
essere evitata.

Dry and isolate the prepared abutments. Absolute dryness is not
necessary, but obvious contamination should be avoided.

Assicurarsi che I'interno della ricostruzione sia pulita ed
asciutta. Per facilitare una possibile rimozione futura della
ricostruzione sull'impianto, lubrificare la superficie del
moncone con un sottile strato di vaselina o di un qualsiasi
altro lubrificante a base di acqua.

Make sure the interior of the restoration is clean and dry. To
facilitate future removal of implant restorations, lubricate the
surface of the abutment with a thin layer of vaseline or other water-based lubricant.

n Provare la siringa prima di posizionare il puntale automiscelante.
Posizionare un nuovo puntale automiscelante sulla cartuccia di

ImplaCem e provare di nuovo la siringa. Cio assicura una perfetta
fuoriuscita della base e del catalizzatore. Siringare un sottile strato
di cemento direttamente sul bordo della ricostruzione. Il tempo di
> lavorazione & di 45-60 secondi.

- Bleed the syringe before installation of the automix dispensing tip.
Mount a new, automix dispensing tip onto the ImplaCem dual-barrel syringe and bleed the
syringe again. This insures complete flow of base and catalyst components. Syringe a thin layer
of the cement directly into the border of the restoration. You have 45-60 second working time.

Posizionare saldamente la corona e tenerla ferma oppure far chiu-
dere la bocca al paziente facendogli mordere un rullo salivare
sino all’inizio dell'indurimento che avviene in circa 2-2,5 minuti.

Linizio dell'indurimento del materiale & caratterizzato da una

fase gel. Il cemento in eccesso pud essere rimosso con uno stru-

mento dopo 2,5 minuti, prima dell’indurimento definitivo.

Firmly seat the crown and either hold in place or have the patient
gently close on a cotton roll until the initial set which occurs in 2-2,5 minutes. The initial
set is characterized by a distinct gel phase. Excess cement can be removed safely using an
instrument after 2,5 minutes, but before final set.

6 Il cemento & definitivamente indurito dopo 4-5 minuti a seconda
delle condizioni. - Conservare in frigorifero per prolungare la durata.
Final cement set is between 4-5 minutes, depending on conditions.
Refrigerate for maximum shelf life.
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= PRECISION

Vérifier I'ajustement, 'occlusion et les contact proximaux.
Compléter toutes les procédures de finition.

Compruebe que la pieza terminada quede bien, asi como la
oclusién y contactos proximales. Terminar todos los
procedimientos de acabado.

ImplaCem in Siringa Automix

Ciment a base de polymeres uréthane-acryliques, sans eugénol, pour scellements implantaires
Cemento a base de polimeros de uretano-acrilicos, sin eugenol, para cementado de implantes

Assécher et isoler les pointes d’appui préparés. Il n’est pas
nécessaires d'assécher complétement les pointes d’appui, mais
tout risque de contamination doit étre écarté.

Sacar 'y aislar los estribos preparados. No es necesario que la
pieza esté completamente seca, pero la contaminacion deberd ser
evitada.

S'assurer que I'intérieur de la restauration est propre et sec. Afin
de faciliter I'enlevement futur des restaurations sur implant,
lubrifier la surface du point d’appui avec une fine couche de
vaseline ou un autre lubrifiant a base d'eau.

Asegurar que el interior de la restauracion esté limpia y seca.
Para facilitar la remocicn de futura restauraciones de implantes,
lubricar la superficie del estribo con una capa de vaselina u otra

lubricante a base de agua.

Purger la seringue avant I'installation de la pointe de distribution d’au-
tomélange. Installer une nouvelle pointe de distribution sur la seringue
a double cylindre de ciment ImplaCem et purger la seringue a nou-
veau. Ceci assure |'écoulement complet de la base et du catalyseur.
Injecter une fiche couche de ciment directement sur le bord de la res-
tauration. La période de travail est de 45-60 secondes.

Sangre la jeringa antes de la instalacion de la punta automezcladora.

Monte una nueva punta en la jeringa de ImplaCem de doble canal y vuelva a sangrar la jeringa otra
vez. Este paso asegura que el flujo de la base y catalizaor esté libre. Coloque directamente una capa
delgada del cemento en el borde de la restauracién. Usted tiene 45-60 segundos de tiempo de trabajo.

Mettre fermement la couronne en place et I'y maintenir ou deman-
der au patient de mordre sur un coton jusqu’a la prise initiale (2-2,5
minutes). La prise initiale set caractérisée par une phase de gel dis-
tincte. Le ciment excédentaire peut étre retiré de fagon sécuritaire en
utilisent un instrument apres 2,5 minutes mais avant la prise finale.
Coloque firmemente la corona y sujétela o pedirle al paciente
que cierre la boca sobre un rollo de algodén por 2-2,5 minutos

hasta que esté firme. La instalacion inicial es caracterizada por una fase de gel. El exceso
de cemento pued ser retirado después de 2,5 minutos, con el uso de un instrumento,
chequeando que la corona esté bien colocada.
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La prise final du ciment se fait entre 4 et 5 minutes tout
dépendant des conditions.

Réfrigérer pour une durée maximale de conservation.

La instalacicn final del cemento es entre 4-5 minutos, segin
condiciones. - Refrigere para la duracién maxima.
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